Helle Flecken oder Wischspuren

Das Problem

Jeder Wassertropfen macht helle Flecken.
Das Putzwasser wird braun.

Helle Schlieren auf dem Boden.

Die Ursachen

Helle Flecken kommen haufig bei Béden vor, die nie vollstan-
dig nach Anweisung bei der Unterhaltsreinigung gewischt
wurden. Betroffen sind viele Holzer mit hohem Anteil an far-
benden Inhaltstoffen wie z.B. Merbau, Jatoba, Eiche, Wenge,
Edelkastanie, Robinie u.v.a.m.

Partiell einwirkendes Wasser l16st die Inhaltsstoffe und es er-
scheinen helle Bereiche.

Eine andere Ursache ist Wasser auf noch nicht durchgeharte-
tem Holzol. Besonders bei gelaugten Oberflachen ist die Aus-
hartung des Ols stark verzégert. Wasser fiihrt dann zu einer
Mattierung der befeuchteten Bereiche. Je nach Holzfarbe er-
geben sich dadurch ,blinde” matte Stellen und es kénnen sich
die typischen ,Krianze“ bilden.

Material + Werkzeug fiir helle Flecken
durch Erosion von Holzinhaltsstoffen

FAXE Unterhaltsreinigungsprodukt:
Holzbodenseife, Olseife oder Aktivpflege

Swep-Mopp
2-Eimer Doppelfahrwagen
Vorgehensweise

Gemaf3 Angaben auf dem Gebinde den Boden nass, nicht ne-
belfeucht (s.u.), wischen und anschliefiend die Wischflotte
aufnehmen. Dabei wird die Wischflotte aufgebraucht und das
Sptilwasser wird regelméfiig erneuert.

Sobald die Oberflache getrocknet ist, kann sie wieder normal
belastet werden.

Material + Werkzeug fiir
helle Flecken durch zu frisches 01 und Olerosion

FAXE Intensivreiniger
FAXE Ol: Pflegedl Plus oder Holzbodenél

Swep-Mopp, 2-Eimer Doppelfahrwagen
Pad griin, Olsaugtuch
Vorgehensweise

Wie bei einer Renovierung den Bereich mit FAXE Intensivrei-
niger reinigen und anschlief;end mit dem Ol den Bereich sa-
nieren.

Sobald die Oberflache getrocknet ist, kann sie wieder normal
belastet werden.

Was bedeutet eigentlich ,,nebelfeucht

In Pflegeanleitungen steht regelméfiig der Begriff ,nebel-
feucht”. Das wird oft missverstanden und zeigt die Sorge der
Hersteller vor iiberméfliger Wassereinwirkung.

Diese Sorge hat ihren Ursprung in den sehr feuchtigkeitsemp-
findlichen Holzern Buche und kanadischer Ahorn und
schlechten Leimen sowie lackiertem Parkett.

Bei solchen Hélzern ist eine regelmafiigere Nachpflege mit
FAXE Pflegedl Plus Voraussetzung dafiir, dass die Unterhalts-
reinigung nicht zu Quellungen und Folgeschdden fiihrt.

Richtig geolte Boden sind nicht wasserempfindlich und sogar
fiir typische Nassbereiche wie Bad und WC geeignet. Man soll
es aber nicht iibertreiben.
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