Dunkle Flecken im Holz

Hartnackige, dunkle Flecken auf Massivholz sind haufig Folge
einer chemischen Reaktion und entstehen u.a. durch:

Christbaumstinder, verzinkte Putzeimer, Zinkblech, Metall-
fiiRe von Mobiliar und Lampen, Weifsblechdosen und -eimer,
Blumenkiibel

Messer aus Kohlenstoffstahl auf z.B. Arbeitsplatten in Verbin-
dung mit Wasser

Haushaltschemikalien, Abflussreiniger
,Undichte“ Haustiere

Bau- und Zementstaub, Fliesenzement, haufig in Verbindung
mit Wasser

Moosentferner fiir den Rasen

Bei Terrassen auch durch Dachrinnen, Regenfallrohre und
andere neu verzinkte Metallteile.

unverdiinnte Reiniger oder Speziallauge
Schlosserarbeiten, Installateur, Fliesenleger

Alkalische Stoffe und Metallteile aus Eisen oder Zink verfar-
ben das Holz je nach Holzart von graulich (Esche, Ahorn und
viele andere helle Holzer) bis schwarz-braun (Eiche, Dougla-
sie, Edelkastanie, Larche, Robinie, Kirsche, Merbau und viele
andere dunkle Holzer). Die Verfarbung kann mit Wasser und
Seife nicht entfernt werden.

Hinweis: Verfarbungen durch Teppiche und Laufer mit
Kunststoffriicken sowie Mobelfiifde aus schwarzem PVC sind
meist auf Weichmacherwanderung zuriickzufiihren. Diese
lassen sich nur mit einer = Olwische entfernen!

Das brauchen Sie fiir lokale Flecken

FAXE Spezial Fleckenspray
Lauwarmes Wasser, Lappen, Pad
Schritt fiir Schritt

e Spezial Fleckenspray direkt auf
den Fleck aufspriihen (Kinder-
sicherung!) und 15-20 Minuten
wirken lassen.

e Mit lauwarmem Wasser und
einem Tuch die Oberflache rei-
nigen.

e Bei Bedarf die Behandlung -
ggf. auch mehrfach - wiederholen.

Manchmal erscheint der so behandelte Bereich heller als das
umgebende Holz. Das liegt meistens daran, dass Verschmut-
zungen oder schleichende Verfarbungen iiber die restliche
Flache verteilt sind. Ggf. kann man das Holz auch grof3flachig
behandeln.

Das brauchen Sie fiir grofflichige Verfirbungen
FAXE Laubholzlauge (2,5 Liter fiir 50-100 m?)

Farbeimer 19 Liter,
FAXE Laugenwischer

Laubholzlauge

Lauwarmes Wasser, Lappen, Pad
Schritt fiir Schritt

e Faxe Laubholzlauge unverdiinnt aus dem
Eimer mit dem Laugenwischer flachig naf3
auftragen und wirken lassen.

e Nach Trocknung Laugenreste abwaschen und trocknen
lassen.

Nach vélliger Trocknung muss in aller Regel nachgeolt wer-
den. Kleine Flachen von Hand, grof3e mit einer Tellerma-
schine und entsprechendem Pad.

Tipp

Viele Holzbéden bekommen nach langerer Nutzung eine als
leichte Vergrauung wahrnehmbare Alterung. Mit Laubholz-
lauge bekommen Sie in der Regel die urspriingliche Holzfarbe
zuriick. Einfach zuerst testen.
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